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Resilient and laminate floor 
coverings — Determination 
of indentation and residual 
indentation —
Part 3: 
Indentation of resilient semi-flexible/
vinyl composition tiles
Revêtements de sol résilients et stratifiés — Détermination du 
poinçonnement et du poinçonnement rémanent —
Partie 3: Poinçonnement de carreaux semi-flexibles/carreaux de 
composition vinylique résilients
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