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Rubber, unvulcanized — 
Determinations using a shearing-disc 
viscometer —
Part 4: 
Determination of the Mooney stress-
relaxation rate
Caoutchouc non vulcanisé — Déterminations utilisant un 
consistomètre à disque de cisaillement —
Partie 4: Détermination du taux de relaxation de contrainte Mooney
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