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Thermoplastics pipes for the conveyance 
of fluids — Determination of resistance 
to rapid crack propagation (RCP) — 
Small-scale steady-state test (S4 test) 

Tubes en matières thermoplastiques pour le transport des fluides — 
Détermination de la résistance à la propagation rapide de la fissure 
(RCP) — Essai à petite échelle à état constant (essai S4) 
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