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Zinc and/or aluminium based coatings on 
steel — Determination of coating mass 
per unit area and chemical 
composition — Gravimetry, inductively 
coupled plasma atomic emission 
spectrometry and flame atomic 
absorption spectrometry 

Revêtements à base de zinc et/ou d'aluminium sur acier — 
Détermination de la masse surfacique et de la composition chimique du 
revêtement — Gravimétrie, spectrométrie d'émission atomique avec 
plasma induit par haute fréquence et spectrométrie d'absorption 
atomique dans la flamme 
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