
Thermal insulation products — 
Determination of settlement —
Part 1: 
Loose-fill insulation for ventilated 
attics simulating humidity and 
temperature cycling
Produits isolants thermiques — Détermination du tassement —
Partie 1: Isolant en vrac pour combles ventilés après simulation de 
cycles de température et d’humidité
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