
Nonwovens — Test methods —
Part 8: 
Determination of liquid strike-
through time (simulated urine) for 
nonwoven coverstocks
Non-tissés — Méthodes d’essai —
Partie 8: Détermination du temps de transpercement des liquides 
(urine artificielle) pour les enveloppes de couche-culotte en non-tissé
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