
Corrosion of metals and alloys — 
Stress corrosion testing —
Part 9: 
Preparation and use of pre-cracked 
specimens for tests under rising load 
or rising displacement
Corrosion des métaux et alliages — Essais de corrosion sous 
contrainte —
Partie 9: Préparation et utilisation des éprouvettes préfissurées pour 
essais sous charge croissante ou sous déplacement croissant
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