
Ceramic tiles — Grouts and 
adhesives —
Part 6: 
Requirements, test methods, 
evaluation of conformity, classification 
and designation for waterproof 
membranes used with the installation 
of ceramic tiles
Carreaux céramiques – Mortiers de joints et colles —
Partie 6: Exigences, méthodes d'essai, évaluation de la conformité, 
classification et désignation des membranes d’étanchéité utilisées 
pour l'installation des carreaux céramiques
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