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Essais non destructifs des tubes en 
acier —
Partie 6: 
Contrôle radiographique du cordon 
de soudure des tubes en acier soudés 
pour la détection des imperfections
Non-destructive testing of steel tubes —
Part 6: Radiographic testing of the weld seam of welded steel tubes 
for the detection of imperfections
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