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Peintures et vernis — Évaluation de 
la dégradation des revêtements — 
Désignation de la quantité et de la 
dimension des défauts, et de l’intensité 
des changements uniformes d’aspect —
Partie 7: 
Évaluation du degré de farinage selon 
la méthode du morceau de velours
Paints and varnishes — Evaluation of degradation of coatings — 
Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform 
changes in appearance —
Part 7: Assessment of degree of chalking by velvet method

NORME 
INTERNATIONALE

ISO
4628-7

Deuxième édition
2016-01-15

Numéro de référence
ISO 4628-7:2016(F)



Pour plus d'infos, merci de nous contacter.

Association Sénégalaise de Normalisation
4 Avenue Jean Jaurès, Immeuble El Hadj Omar DIA, 6 ème Etage
Dakar - SENEGAL

Tel: +221 33 829 58 25

Email: asn@asn.sn

mailto:asn@asn.sn

