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Peintures et vernis — Détermination 
du pourcentage en volume de matière 
non volatile —
Partie 3: 
Détermination par calcul à partir 
de la teneur en matière non volatile 
déterminée conformément à l’ISO 3251, 
de la masse volumique du produit de 
peinture et de la masse volumique du 
solvant du produit de peinture
Paints and varnishes — Determination of the percentage volume of 
non-volatile matter —
Part 3: Determination by calculation from the non-volatile-matter 
content determined in accordance with ISO 3251, the density of the 
coating material and the density of the solvent in the coating material
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