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ERRATUM 

Page de couverture exthîeure : 

a) Remplacer le titre francais par : 

«Plastiques - Résines d’homopolymères et de copolymères de chlorure de vinyle - Détermination de la 
masse volumique apparente du produit tassé)). 

b) Remplacer le sous-titre anglais par : 

a P/as tics - Homopolymer and copolymer resins of vinyl chloride - De termina tion of compacted apparent 
bulk density». 
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a) Remplacer le titre par : 

«Plastiques - Résines d’homopolymères et de copolymères de chlorure de vinyle - Détermination de la 
masse volumique apparente du produit tassé)). 

b) Remplacer la 3e ligne du chapitre 1 par : 

«tassement des résines d’homopolymères et de copolymères de chlorure de vinylks 

c) Remplacer la note du chapitre 1 par : 

((NOTE - La masse volumique apparente du produit non tassé peut être déterminée selon la méthode spkifiée dans I’ISO 60, 
Plastiques - Détermination de la masse volumique apparente des matières susceptibles de s’écouler à travers un entonnoir 
donné. 1). 
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