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Céramiques techniques — 
Caractérisation microstructurale —
Partie 2: 
Détermination de la fraction 
volumique des phases par évaluation 
de micrographies
Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) — 
Microstructural characterization —
Part 2: Determination of phase volume fraction by evaluation of 
micrographs
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