
© ISO 2012

Plain bearings — Testing of the 
tribological behaviour of bearing 
materials —
Part 1: 
Testing of bearing metals
Paliers lisses — Essai du comportement tribologique des matériaux 
antifriction —
Partie 1: Essai des matériaux métalliques

INTERNATIONAL 
STANDARD

ISO
7148-1

Third edition
2012-10-01

Reference number
ISO 7148-1:2012(E)



Pour plus d'infos, merci de nous contacter.

Association Sénégalaise de Normalisation
4 Avenue Jean Jaurès, Immeuble El Hadj Omar DIA, 6 ème Etage
Dakar - SENEGAL

Tel: +221 33 829 58 25

Email: asn@asn.sn

mailto:asn@asn.sn

