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Gas cylinders — Guidance for design of 
composite cylinders — 

Part 1: 
Stress rupture of fibres and burst ratios 
related to test pressure 

Bouteilles à gaz — Directives pour la conception des bouteilles en 
matière composite — 

Partie 1: Fracture sous contrainte des fibres et indice d'éclatement 
relatifs à la pression d'essai 
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