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Fibres de carbone — Détermination du taux d'ensimage 

RECTIFICATIF TECHNIQUE 1 

Carbon fibre — Determination of size content 

TECHNICAL CORRIGENDUM 1 

Le Rectificatif technique 1 à l'ISO 10548:2002 a été élaboré par le comité technique ISO/TC 61, Plastiques, 
sous-comité SC 13, Composites et fibres de renforcement. 

                               

Page 1, Article 2 

Supprimer la référence à l'ISO 1886 et laisser l'article vide (de façon à éviter de renuméroter tous les articles 
qui suivent). 
 
Page 2, Article 5 

Supprimer le deuxième alinéa qui indique: «Si l'essai est fait en vue de la réception d'un lot, son 
échantillonnage doit être conduit conformément à l'ISO 1886.» (L'ISO 1886 a été retirée et n'a pas été 
remplacée). 
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