
Cuir — Essais chimiques, physiques, 
mécaniques et essais de solidité — 
Emplacement et préparation des 
spécimens pour les essais
Leather — Chemical, physical, mechanical and fastness tests — 
Position and preparation of specimens for testing

NORME 
INTERNATIONALE

ISO 
2418

IULTCS 
IUP 2

Quatrième édition 
2023-02

Numéros de référence 
ISO 2418:2023(F) 

IULTCS/IUP 2:2023(F)

© ISO 2023



Pour plus d'infos, merci de nous contacter.

Association Sénégalaise de Normalisation
4 Avenue Jean Jaurès, Immeuble El Hadj Omar DIA, 6 ème Etage
Dakar - SENEGAL

Tel: +221 33 829 58 25

Email: asn@asn.sn

mailto:asn@asn.sn

