
Textile glass — Chopped-strand 
and continuous-filament mats — 
Determination of average thickness, 
thickness under load and recovery 
after compression
Verre textile — Mats à fils coupés et mats à fils continus — 
Détermination de l'épaisseur moyenne, de l'épaisseur sous charge et 
de la recouvrance après compression
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