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Peintures et vernis — Détermination du
taux de lixiviation des biocides contenus
dans les peintures antisalissures —

Partie 2:

Détermination de la concentration
ionique du cuivre dans I'extrait et calcul
du taux de lixiviation

Paints and varnishes — Determination of release rate of biocides from
antifouling paints —

Part 2: Determination of copper-ion concentration in the extract and
calculation of the release rate
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