
 

 

  

 

Numéro de référence
ISO 3899:2005(F)

© ISO 2005
 

 

 

NORME 
INTERNATIONALE 

ISO
3899

Troisième édition
2005-10-01

 

Caoutchouc — Latex de nitrile — 
Détermination de la teneur en 
acrylonitrile résiduel 

Rubber — Nitrile latex — Determination of residual acrylonitrile content 
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