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Textiles — Détermination de la résistance
au glissement des fils de couture dans
les tissus —

Partie 3:
Méthode de la griffe

Textiles — Determination of the slippage resistance of yarns at a seam
in woven fabrics —

Part 3: Needle clamp method
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