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Corrosion des métaux et alliages — Essais
de fatigue-corrosion —

Partie 2:
Essais d'amorce de rupture sur des
éprouvettes préfissurées

Corrosion of metals and alloys — Corrosion fatigue testing —

Part 2: Crack propagation testing using precracked specimens
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