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Plastiques - Film et feuille -. 
Détermination de l’épaisseur moyenne d‘un 
échantillon, et de l’épaisseur moyenne d’un 
rouleau, ainsi que de sa surface par unité 
de masse, par mesures gravimétriques 
(épaisseur gravimétrique) 

P/as tics - Film and sheeting - Determination of average thickness of a 
sample, and average thickness and yield of a roll, by gravimetric 
techniques (gravimetric thickness) 

Numéro de référence 
ISO 4591 :1992(F) 
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