
Soudage — Assemblages en acier, 
nickel, titane et leurs alliages soudés 
par fusion (soudage par faisceau 
exclu) — Niveaux de qualité par 
rapport aux défauts
Welding — Fusion-welded joints in steel, nickel, titanium and their 
alloys (beam welding excluded) — Quality levels for imperfections
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Pour plus d'infos, merci de nous contacter.
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